	Марка баббита
	Олово
	Сурьма
	Медь
	Кадмий
	Никель
	Мышьяк
	Свинец

	Б88
	Остальное
	7,3-7,8
	2,5-3,5
	0,8-1,2
	0,15-0,25
	-
	-

	Б83
	Остальное
	10,0-12,0
	5,5-6,5
	-
	-
	-
	-

	Б83С
	Остальное
	9,0-11,0
	5,0-6,0
	-
	-
	-
	1,0-1,5

	Б16
	15,0-17,0
	15,0-17,0
	1,5-2,0
	-
	-
	-
	Остальное

	БН
	9,0-11,0
	13,0-15,0
	1,5-2,0
	0,1-0,7
	0,1-0,5
	0,5-0,9
	Остальное

	БС6
	5,5-6,5
	5,5-6,5
	0,1-0,3
	-
	-
	-
	Остальное

	Примеси, не более

	  
	Железо
	Мышьяк
	Цинк
	Свинец
	Висмут
	Алюминий
	 

	Б88
	0,05
	0,05
	0,005
	0,1
	0.05
	0.005
	 

	Б83
	0,1
	0,05
	0,004
	0,35
	0.05
	0.005
	 

	Б83С
	0,1
	0,1
	0,01
	-
	0.05
	0.005
	 

	Б16
	0,08
	0,2
	0,07
	-
	0.10
	0.010
	 



