ГОСТ Р 52318-2005 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия








Таблица 5 - Химический состав меди марок М1р, М1ф


В процентах
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Массовая доля элемента�
�
Обозна-�чение марок�
Медь+ сереб-�ро, не менее�
Примеси, не более�
�
�
�
Вис-�мут�
Же-�лезо�
Ни-�кель�
Цинк�
Олово�
Сурь-�ма�
Мышь-�як�
Сви-�нец�
Сера�
Кис-�лород�
Фос-�фор�
�
М1р�
99,90�
0,001�
0,005�
0,002�
0,005�
0,002�
0,002�
0,002�
0,005�
0,005�
0,01�
0,002-�0,012�
�
М1ф�
99,90�
0,001�
0,005�
0,002�
0,005�
0,002�
0,002�
0,002�
0,005�
0,005�
-�
0,012-�0,04�
�
Примечание - Соответствие марок меди по настоящему стандарту и EN 1057 : 1996 приведено в приложении Б.�
�
�



5.3 Все материалы, используемые для изготовления труб по настоящему стандарту, должны быть разрешены национальными органами здравоохранения для применения по назначению.





